Descrizione della prova

Consiste nel sottoporre una determinata provetta ad una sollecitazione statica applicata nel baricentro della sezione del materiale e agente secondo la direzione dell’asse del corpo, questa viene incrementata lentamente e gradatamente, fino a pervenire alla completa rottura del provino.

