. Métodos de ensayo

II)  Muestreo e Inspección

 11,1) lote, a menos que se especifique otra cosa, estará integrado por todos los productos de la misma el material remitido para su inspección en el mismo tiempo. 
11.2) Cuando la prueba de la conformidad con una especificación basada en este sistema de clasificación es necesario, el proveedor deberá, a del comprador en el momento del pedido, proporcionar un número suficiente de muestras para permitir la realización de los ensayos. Probetas serán preparadas en la forma prescrita en el punto 7.1. Las muestras se han justificado equivalente a la curación y de que se ejecute la misma, o del lote de compuestos utilizados en el lote.

CUADRO 6 básica y complementaria (Sufijo) Requisitos para la clasificación de elastómero de Materiales
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