Documentos de referencia 
2.1 Normas ASTM: 2 
D 395 métodos de ensayo para la goma de compresión de la propiedad establecido 
D 412 Métodos de ensayo de caucho vulcanizado y Rubbers y termoplásticos elastómeros  termoplásticos Tensión 
D 429 métodos de ensayo para la Propiedad de caucho-la adhesión a sustratos    rígidas 
D 430 métodos de ensayo para el deterioro de goma-fatiga dinámica 
D 471 Método de ensayo para la Propiedad de goma-Efecto de los Líquidos 
D 573 Método de ensayo para el deterioro de caucho en un horno de aire
D 575 métodos de ensayo para la goma en Propiedades de compresión 
D 624 método de ensayo para lacrimógenos fuerza convencional de caucho vulcanizado y elastómeros termoplásticos 
D 865 Método de ensayo para la goma-Calefacción por deterioro en el aire (tubo de ensayo Apéndice)
D 925 métodos de ensayo para la Propiedad de goma-tinción de las superficies (Contacto, Migración y Difusión) 
D 945 métodos de ensayo para propiedades en caucho o de rotura de compresión (mecánica oscilógrafo) 
D 1053 Métodos de ensayo para la Propiedad de goma-rigidez a bajas temperaturas: Los polímeros flexibles y revestidos Tejidos 
D 1171 Método de ensayo para el deterioro de caucho-superficie de Craqueo de ozono al aire libre o la Sala (triangular especímenes) 2 
D 1329 Método de ensayo para la Evaluación de caucho retirada de propiedad-a temperaturas más bajas (TR Test) 
D 1349 para la práctica de goma-Standard por Testing temperaturas
D 1418 para la práctica de caucho y caucho-Latices nomenclatura 
D 2137 Métodos de ensayo para la Propiedad de goma-fragilidad Punto de polímeros flexibles y revestidos Fabrics2 
D 2240 el método de ensayo para la propiedad de goma de dureza Durometer 
D 3183 para la práctica de goma-Preparación de las piezas de prueba para fines de Productos

      D 5964 para la práctica de goma-902 y IRM IRM 903 Aceites sustitución de ASTM N º 2 y                                                                    ASTM N º 3 Aceites
